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Έκθεση Αποτελεσμάτων 

 

Περιοχή Ενδιαφέροντος 1: Κυρίως 
σώμα του δίσκου, από το άκρο του 
 

Μελετάμε το δείγμα που 
συλλέξαμε από το κυρίως σώμα 
του δίσκου. 
 
Στην εικόνα που παίρνουμε από το 
SEM παρατηρούμε την 
επιφανειακή μορφολογία του 
δίσκου. Η επιφάνεια είναι τραχιά, 
το οποίο είναι ένδειξη φθοράς. Δε 
μπορούμε να πάρουμε κάποια 
επιπλέον πληροφορία.  
 
 
 

 

Περιοχή Ενδιαφέροντος 2: Ανάγλυφο 

 
Στην εικόνα SEM από τα ίχνη 
χρυσού χρώματος δεν 
παρατηρούμε κάποια πληροφορία 
για το είδος του υλικού, εκτός από 
το γεγονός ότι παρουσιάζει μια 
σχετικά λεία επιφάνεια.  
 

 

 
 

 
 


